Biicher Grafiken Karten Pergamente

ATELIER FUR BUCH- UND PAPIERRESTAURIERUNG
Martin Strebel CH-5502 Hunzenschwil

RESTAURIERUNGS - PROTOKOLL
(Nr. 114 / 20086)

Der Druck erfolgte mit dem Drucker DeskJet 1220 C von Hewlett-Packard (Produktionsjahr 2002) mit UV- und wasserbestindiger schwarzer Tinte
(Nr. 45) der Firma Hewlett-Packard auf 80g/m2 alterungsbestandiges Papier (ISO-Nom 9706, 1994) ohne optische Aufheller.

Signatur:
Y 156

Titel:

Thomas von Aquino, Sein heilig Leben, 1418

Eigentumer:
Kantonsbibliothek Frauenfeld

. Bemerkungen:

Der Einband wurde teilweise vom Buchblock abgeldst (beide Deckel).
Der Bezug wurde teilweise von den Deckeln abgel6st (Rucken).

Der Buchblock wurde nicht zerlegt.

Der Buchblock wurde nicht nassbehandelt.

Beginn der Restaurierung: August 2006 Ende der Restaurierung: Septemper 2006

Inhaltsverzeichnis:

Protokoll: Seiten 1 - 4

Fotos "vorher" und "nachher": Seiten 5 - 11

Fotonegative: Seiten 12 - 13

Es sind bei der Restaurierung keine Fragmente entstanden.
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Zustand:
Beachte: Biinde und Bundfelder sind von oben beginnend mit 1. , 2. , usw. nummeriert.

Fruher Reparatur:

Die Fehistellen am Riicken und im Gelenk wurden mit mehreren Schichten Fasern aus Schnur und Leim erganzt
und rot eingeféarbt;

Das unteren Kapitals mit Schnurfasern und Leim tberkiebt:

Auf den Bundfeldern wurde die Hinterklebung aus weissgegerbtem Leder bei einer friheren Reparatur
abgenommen, die Flugel verblieben jedoch auf den Deckelinnenseiten;

Neuer Schliessenriemen unten;

Neue Schliesse am unteren Schliessenriemen (Kopie der erhaltenen oberen Schliesse) ;

Ubermalen der Fehlstellen am Bezugleder mit roter Farbe, an den Ecken des Vorder und Hinterdeckel unten
und beim unteren Schliessenriemen;

Ablésen der Pergamentspiegel von den Holzdeckeln;

Einband: '
Die alten Fehlstellenergédnzungen aus Schnur und Leim sind in den Gelenken gebrochen;
Das Ruckenleder weist Fehistellen auf;
Der Lederbezug weist Fehistellen an den Ecken unten auf;
. Der obere Kapitalbund ist in der Mitte und in beiden Gelenken gerissen,
Der untere Kapitalbund ist in beiden Gelenken gerissen;
Alle Lederbiinde sind in beiden Gelenken gerissen;
Der Heftfaden ist im Bereich des Fitzbundes bei der 3. - 8. Lage lose oder gerissen,
Die Stifte der Langschliessenriemen fehlen auf dem Hinterdeckel, es sind noch die Locher erhalten;
Beide Spiegel sind im Falz oben (Oberkante bis 1. Hefteinstich) gerissen;

Buchblock:
Keine Schéaden;

Kommentar:

Wir entschieden uns die friher angebrachte Reparatur aus Schnurfasern, durch neues eingefarbtes
Ziegenleder zu ersetzen. Das Ablésen der Schnurfasern erméglichte uns das Uberheften der gebrochenen
Lederbiinde. Der Buchriicken war vor der Restaurierung auf allen Bundfeldern mit weissgegerbtem Leder
uberklebt deren Flugel auf den Deckelinneseiten kiebten. Auf das neue Hinterkleben des Buchriickens wurde
verzichtet, weil nach heutigen Kenntnissen ein Hinterkleben der Pergamentlagen das Offnen des Buchblocks
stark verschlechtert und zu Spannungen fiihrt. Die originale Einschlagtechnik im Bereich der Kapitale war nicht
mehr feststellbar, die von uns ausgefiihrte Art wurde im 15. Jahrhundert auch angewendet.

Der vorgefundene untere Schliessenriemen (ohne Jahrzahl), anlédsslich der friheren Reparatur, vermutlich in der
2. Haélfte des 20. Jahrhundertangebracht) wurde wieder in der urspriingliche Technik angebracht. Die beiden
neun Stifte, der Langschliessen wurden in die mit Buchenholzkeilen und Kittmasse aufgefiliten Locher
eingeschlagen. Die Stift liegen etwas lose in den ausgeleierten Léchern wodurch sie sich leicht gegen den
Buchblock verschieben. Die Stifte wurden von der Deckelinnenseite mit je einem Stiick Pergament fixiert, um zu
vermeiden, dass sie in den Buchblock stossen. Eine leichte Abdeckung des Textabklatsches auf der
Deckelinnenseite musste akzeptiert werden.

Behandlungsmethoden/ Verwendete Materialien:

Demontage am Einband:

Auf der Deckelinnenseite in beiden Gelenken, ablésen eines Japanpapierfalzes (friiheren Reparatur) mit einer
Kleisterkompresse:

Weizenstarkekleister (Lieferant: der lokale Backer), 1 Stunde vom Restaurator gekocht. Details siehe in der
Rubrik Behandlungsmethoden / Verwendete Materialien, unter A Zubereitung Weizenstarkekleister;

Auf der Deckelaussenseite in beiden Gelenken, abldsen der frilheren Reparatur aus Schnurfasern mit einer
Kleisterkompresse (siehe Fotos):

Weizenstarkekleister (Lieferant: der lokale Backer), 1 Stunde vom Restaurator gekocht. Details siehe in der
Rubrik Behandlungsmethoden / Verwendete Materialien, unter A Zubereitung Weizenstarkekleister;
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Anheben des Leders entlang den Deckelkanten im Gelenk;

Entfernen der Schnurfasern unter dem Leder in beiden Gelenken und auf dem Lederfragment des Rickens mit
einer Kleisterkompresse:

Weizenstarkekleister (Lieferant: der lokale Backer), 1 Stunde vom Restaurator gekocht. Details siehe in der
Rubrik Behandlungsmethoden / Verwendete Materialien, unter A Zubereitung Weizenstarkekleister;

Losen des unteren Langriemens der friheren Reparatur;

Fehistellen an den Spiegeln ergdnzen:
Einfarben des Pergamentes fur die Fehlstellen:

Pigmentfarben: griine Erde italienisch, Veroneser griine Erde Standard, Siena natur, Kasselerbraun:
(Produzent und Lieferant: Kremer, D-Aichstetten);

Erganzt wurden beide Spiegel im Falz unten (Fussschnitt bis zum 3. Bund)
Kalbpergament: Die Rohh&ute wurden mit Kalk behandelt, vor dem Spannen auf die Rahmen mit
Wasserstoffperoxid gebleicht, mehrmals ausgewaschen und im Spannrahmen getrocknet und geschabt . Es
wurden keine anderen Chemikalien verwendet (Produzent: Cowley, GB-Newport, Pagnell);
Hausenblase Salianski ungebleicht, russischer Herkunft (Lieferant: Kremer Pigmente, D-Aichstetten). Der

. Klebstoff wurde wahrend mehrerer Stunden im kalten Wasser gequellt und anschliessend auf dem Magnetriihrer
bei unter 45°C aufgelost. Die Hausenblase wird anschliessend durch Watte filtriert. Fur die Verarbeitung wurde
der Klebstoff im Wasserbad unter 45°C warm gehalten. Der Klebstoff wird nie langer als zwei Tage verwendet.

Verstédrken der Biinde:

Uberheftung der im Gelenk gebrochenen Biinde (alle Biinde in beiden Gelenken):

Bundschnure aus Leinen, englische Bezeichnung; Best “CC Line” Linen bookbinding cord (Produzent: Francis
Dunbarton, Fabrik seit 1991 geschiossen, Lieferant: Russell, GB-Wyboston und Anton Glaser, D-Stuttgart);
Leinenheftzwirn ungebleicht, ungewachst (Produzent: Crawford Ltd., Belfast Nordirland);

Erneuerung loser oder teilweise fehlender Heftung im Bereich des Fitzbundes oben (3. - 8. Lage):
Gebleichter 100%iger Leinenfaden, leicht gewachst (Lieferant: Peyer & Co., CH-Lengnau)

Bearbeitung der Kapitale:

Fixieren der beiden gebrochenen Kapitale durch Einstossen eines Batonnet (Papierrolle) in den bestehenden
Kapitalbundes. Oben in der Mitte, unten hinten,

Legende:
T P ——— e = P — — o |
‘ Gb c:--qft-‘/ - 0 -4 A l(cnr)tubumcﬁ \CIC’,(DVOC[’\CM
Q’ 2 Ba LOV\ V\QL G.( " CT@_C.EQSSCZI/\
Einledern:
Ausschleifen des originalen Bezugmaterials entlang den Kanten der Fehistellen, manchmal auch im Umfeld der
Fehlistellen;

Farben des Leders zum Unterziehen der Fehistellen;
3x Anstrich von Krapp (in demineralisiertem Wasser geldste Alizarin);

Danach mit Irgaderm flussig, wasser- und alkoholverdiinnbare Metallkomplexfarben (TFL-Ledertechnik,
D-Darmstadt, vormals Ciba-Geigy, CH-Basel)

Unterziehen des Rickens und den Bereich des unteren Schliessenriemens:
Ziegenleder, alaungegerbt (Produzent: Hewit, GB-Currie) - Alaunleder wurde verwendet, weil es nach heutiger
Auffassung neben dem chromgegerbten Leder das bestandigste Leder ist.

Retuschieren:

Irgaderm flussig, wasser- und alkoholverdiinnbare Metallkomplexfarben (TFL-Ledertechnik, D-Darmstadt, vormals
Ciba-Geigy, CH-Basel)
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Schliessenriemen:
Den unteren Schliessenriemen mit dem vorgefundenen Nagel wieder befestigen:

Auf dem Hinterdeckel, in die vorhandenen grossen Lécher der Dornen, neue Buchenholzkeile einsetzen und mit
Kittmasse aus Barlapp ausfillen:

Kittmasse aus Bérlappsporen (Lycopodium) Champagner Kreide im Verhaltnis 1 : 1 (G/G). Als Bindemittel wurde
auf 1 g Barlappsporen-Kreide-Gemisch etwa 1 ml Hausenblase Saliansky ungebleicht (10 %ig) verwendet. Vor
der Kittung wurden die Frassgange mit Leimidsung vorgenetzt, um eine Abmagerung der Kittmasse im
Randbereich zu vermeiden.

Herstellen zwei neuer Stifte fir die Langriemen aus einem Messingstab;

Einschlagen der neuen Stifte in den Hinterdeckel:

Auf der Deckelinnenseite iberkleben der Messingstifte mit je einem Stiick Pergament;
Kalbpergament: Die Rohhéaute wurden mit Kalk behandelt, vor dem Spannen auf die Rahmen mit
Wasserstoffperoxid gebleicht, mehrmals ausgewaschen und im Spannrahmen getrocknet und geschabt . Es
wurden keine anderen Chemikalien verwendet (Produzent: Cowley, GB-Newport, Pagnell);

‘ Weizenstarkekleister (Lieferant: der lokale Backer), 1 Stunde vom Restaurator gekocht. Details siehe in der
Rubrik Behandlungsmethoden / Verwendete Materialien, unter A Zubereitung Weizenstarkekleister:

Schutzbehiltnis:

Anfertigung eines Buchschuhs:

Archiv-Karton, 100% Cellulose, keine optische Aufheller, neutraler Polymerklebstoff, pH-Wert 8,3, mindestens
3,1% CaCO; (Produzent: James Cropper Speciality Papers Ltd.Mill, GB-Kendal, Cumbria; Lieferant: Art Profil,
CH-Rebstein);

Eterno-Board, saurefrei aus reinem Zellstoff, chlorarm gebleicht, neutral geleimt, pH-Wert 7,5 - 9,5 mit
Alkali-Puffer mindestens 3 % CaCO, gepuffert (Produzent: Tschudi, CH-Ennenda);

Speise-Pulvergelatine 180 Bloom, 20 Mesh Typ A ungebleicht, Viskositat 2,93, pH-Wert 5,17. Zubereitung: tUber
Nacht in kaltem Leitungswasser gequellt, im Wasserbad bei <45°C erwarmt (Produzent: Gelatinefabriken Stoess
AG, D-Ebersbach);

A Zubereitung des Weizenstarkekleisters: Starkepulver tber Nacht in kaltem Leitungswasser gequellt, 1 Stunde
gekocht, davon etwa 10 Minuten Aufheizzeit. Nach dem Kochen bis zum Abkalten weitergerihrt, einmal durch
ein japanisches Rosshaarsieb gedriickt, mit kaltem Wasser unter Rihren mit dem Schneebesen auf die

. gewinschte Konsistenz verdinnt. Der Kleister wurde maximal 3 Tage im Kihischrank bei etwa 10°C aufbewahrt.
Dieser Zubereitung liegt eine Semesterarbeit von Melanie Kubitza, Fachhochschule Kéin, 2005 zugrunde
(Lieferant: der lokale Backer);
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